Material- und Bauteilprufungen in der a-Kabine

Luftschallabsorption von planen Prufproben und Formteilen
in Anlehnung an DIN 52212 und ISO 354

Diffusoren

Lautsprecher

Prufprobe

Abmessungen M 1:3 des Hallraums der Eidgendssischen
Prifungsanstalt Ziirich

Kabinenvolumen: 6,44 m?

Probenflache: 1,2 m? oder Formteil nach Moglichkeit in Blechschale
Messpositionen: 6 * 60°

Rauschanregung: weiRes Rauschen mit MLS (Maximum Length Sequence)

Filename: a-Kabine.ppt




Material- und Bauteilprufungen in der a-Kabine System Rieter

Luftschallabsorption von planen Prufproben und Formteilen
in Anlehnung an DIN 52212 und ISO 354

Diffusoren

Lautsprecher

Prufprobe

Probenflache: 0,9 - 1,2 m? oder Formteil nach Moglichkeit
in Blechschale

N Messpositionen: 5 * 72°
Proben: Mit / ohne Rahmen (Randabdeckung)

Mit / ohne Unterbau
Bestimmung von: Absorptionskoeffizient

Aquivalente Absorptionsfliche

Filename: a-Kabine.ppt 2




Material- und Bauteilprufungen in der a-Kabine

Nachhallzeiten der leeren a-Kabine

Bezugsnachhall
- BORGERS a-Cab Nachbau
- BORGERS a-Cab Rieter

Nachhallzeit [s]

400 500 630 800
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Material- und Bauteilprufungen in der a-Kabine
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Material- und Bauteilprufungen in der a-Kabine

Einfluss bei Feuchteanderung von 50% relative Feuchte auf 95% relative
Feuchte wahrend der Messung:
Baumwolle in der feuchten a-Kabine Synthetik in der feuchten a-Kabine
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Material- und Bauteilprufungen in der a-Kabine

Luftschallabsorption von planen Prufproben und Formteilen
in Anlehnung an DIN 52212 und ISO 354

Mathematik zur Bestimmung des Absorptionskoeffizienten und der aquivalenten Absorption
a=55’3*V°|umenEmpfangsraumlFIéCheProbeI(331 !5*\/(tUmgebungl273’1 o+1 ))*(1 ltNachhaII'1ltBez.NachhaII)

mit

V°|umenEmpfangsraum [m3]

I:Ié(:heProbe [mz]
Nachhallzeiten ty,chhan; teez.Nachhan [S]
Umgebungstemperatur in der Kabine t,;,,.pung [°Cl

331,5 m/s = Schallgeschwindigkeit in Luft bei 0°C; 273,15 K = 0 °C zur Korrektur der
Schallgeschwindigkeit in der Luft

I
und aéquivalent_ a I:IaCheProbe

Prufanweisung:

Vorlagen zur Analyse:
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